REVIEW MATERI - II
Diskusikan secara berkelompok, kemudian berdasarkan petunjuk dosen pengajar maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini :
1. Uraikan & jelaskan proses pembuatan glass wool (material untuk isolasi thermal & akustik) dengan menggunakan metode centrifugal spraying.

2. Gambar & jelaskan proses produksi pembuatan bagian belakang tabung sinar katode TV/ PC (funnel-shaped glass).

3. Jelaskan manfaat dilakukannya annealing atau tempering pada proses heat treatment utk glass. Uraikan perbedaan keduanya serta berikan contoh aplikasinya.

4. Tahapan sangat kritis utk pemrosesan karet adalah proses vulcanization/ curing. Jelaskan apa yang dimaksud dng proses tersebut serta tujuan dilakukannya proses itu.

5. Gambarkan grafik pengaruh lamanya proses vulcanizing VS kekuatan (tensile strength) dan kekakuan (stiffness) pada Karet Alam & Karet Sintetik.

6. Sebutkan serta uraikan dengan jelas perbedaan 3 (tiga) jenis konstruksi dasar/ struktur dalam ban (tire carcass), serta berikan contoh jenis/ tipe kendaraan yang menggunakannya.

7. Jelaskan tahapan proses pembuatan telapak ban melalui metode molding & curing.
8. (a) Apa yang dimaksud dengan Yield Point pada Pengujian Tarik, (b) mengapa titik ini harus di ketahui, (c) & berapa besarnya ?

9. Berdasarkan : alat uji (Indenter), beban, & cara pengukurannya, jelaskan perbedaan pengujian kekerasan menggunakan metode Brinell & metode Rockwell.

10. Sebutkan 2 (dua) alasan dilakukannya pengujian Impact, sebutkan pula 2 (dua) metode pengujiannya yang umum digunakan & jelaskan pula perbedaan keduanya.
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