Tugas 2
(Tugas Individu)

Jawab soal berikut ini :

1. Gambar & jelaskan perbedaan 2 (dua) metode polimerisasi pada produk polimer termasuk karet.

2. Tahapan sangat kritis utk pemrosesan karet adalah proses vulcanization/ curing. Jelaskan apa yang dimaksud dengan proses tersebut serta tujuan dilakukannya proses itu.

3. Gambarkan grafik pengaruh lamanya waktu proses vulcanization (curing) VS kuat tarik (tensile strength) & kekakuan (stiffness) pada Karet Alam & Karet Sintetik.

4. Sebutkan serta uraikan dengan jelas perbedaan 3 (tiga) jenis konstruksi dasar/ struktur dalam ban (tire carcass), serta berikan contoh jenis/ tipe kendaraan yang menggunakannya.
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